Ski-und Snowboard Tuning-Tipps

Ski- und Snowboardpflege ist unverzichtbar. Vor allem das richtige Kantentuning
sorgt fur einen optimalen Pistentag auf den Skiern oder dem Board. Zudem dient gut
prapariertes Material ihrer Sicherheit. Wer schon mal auf hartem Kunstschnee oder
vereisten Pisten mehr gerutscht als gefahren ist, weil3 wovon ich spreche. Der
bequemste - aber sicherlich nicht immer optimalste - Weg ist, seine Ausrustung
maschinell, sozusagen "am Band" herrichten zu lassen.

Wer in Sportgeschaften nachfragt, wird meist horen, dass nur maschineller Service
an Skiern oder Snowboards die erforderliche Prazision bringt. Wenn man sich jedoch
im WeltCup umsieht, stellt man fest, dass die Ski oder Boards aller Weltklassefahrer
von Serviceleuten manuell prapariert werden. Und das mit hochster Prazision!

Die hier aufgeflihrten Servicetipps wenden sich eher an den "normalen" Skifahrer
und Boarder und sind mit den von uns vertriebenen Werkzeugen und Geraten leicht
und kostengulnstig durchzuflhren. Es handelt sich um die Beschreibung eines
"grofRen Service". Das bedeutet, dass nicht bei jeder Ski- oder Boardpflege alle
Arbeitsschritte ausgeflhrt werden mussen.

1.) Ski oder Showboard einspannen:

Am leichtesten lasst sich der Service bewerkstelligen, wenn man geeignete Ski- oder
Snowboardspanner verwendet. Diese halten Ski/Board flach liegend, sowie hochkant
und zum Teil auch noch schrag sicher und schonend fest. Das erleichtert das
Arbeiten erheblich. Zudem werden die empfindlichen Wangen geschont und Kanten
und Belage konnen in einem Zug bearbeitet werden.

2.) Belag reinigen:

Nach dem Einspannen der Ski oder Board reinigt man die Belage. Dazu verwendet
man einen Belagreiniger/Wachsentferner, den man mit einer Pumpspray-Flasche auf
den Belag aufbringt. Man kann auch den Reiniger auf ein sauberes Tuch geben und
dann mehrmals uber den Belag fahren. Danach lasst man den Reiniger 5-10 min.
einwirken. Mit einer Metallklinge zieht man nun den Belag ab und reibt mit einem
sauberen Tuch nach. Wichtig ist, dass man eventuelle Beschadigungen des Belages,
die man spater ausbessern will, prazise saubert. Sollten die Stahlkanten verrostet
sein, reinigt man sie vorher mit einem Kanten-Schleifgummi.

3.) Belag ausbessern:

Dazu verwendet man Belag-Reparaturstreifen, die in schwarz oder transparent und
in verschiedenen Starken angeboten werden. Diese lassen sich entweder einbligeln
oder heil3 eintropfen. Kalter Belag sollte vor dem Ausbessern - zum Beispiel mit
einem Fon - vorgewarmt werden. Aufgrund der einfacheren Handhabung empfehlen
wir das Eintropfen. Dazu wird ein Reparaturstreifen Uber einem Stlck Blech oder
Holz in der Nahe der Schadstelle angezindet. Die ersten 3-4 Tropfen des
brennenden Streifens Iasst man auf das Blech/Holz flief3en (nicht tropfen), da in
ihnen ein hoher Rul3anteil enthalten ist. Das weitere Material lasst man jetzt in die
Schadstelle einflie3en. Man kann sehr deutlich sehen, wenn der Schnitt/Riss oder
das Schadloch "gefullt" ist. Dann den brennenden Reparaturstreifen ausblasen.



Entweder das noch warme Material gleich mit einer Metallklinge vorsichtig abziehen
oder ausharten lassen. Das Ausharten des Reparaturmaterials dauert ca. 10 min.

4.) Belag planen:

Das vom Belagausbessern Uberschiussige Material muss anschlielRend abgetragen
werden, damit der Belag wieder plan wird. Hierzu verwendet man entweder eine
Fraserfeile (gibt es in Langen von 15 bis 35 cm) oder einen Belaghobel.
Letztgenannter hat den Vorteil, dass er besser in der Hand liegt. Mit der Feile oder
dem Hobel zieht man einige Male leicht in Richtung Spitze-Ende Uber die
Reparaturstelle bis das Uberschissige Material abgetragen und die Schadstelle plan
mit dem Ubrigen Belag ist.

5.) Kanten scharfen:

Die Kanten sind bei der Skipflege der wohl wichtigste Bereich. Zusammen mit einem
fur die jeweiligen Verhaltnisse passenden Wachs, ist der richtige Schliff und die
Abstimmung (Tuning) auf den Einzelnen fur den gewunschten Fahrspal} und die
Sicherheit ganz entscheidend. Besonders die aktuellen Carving-Modelle bendtigen
zum Erhalt ihrer vorteilhaften Eigenschaften stets gut gepflegte Kanten. Zum
besseren Verstandnis erst ein bikchen Theorie:

Lange Zeit nach ihrer Einflhrung kannte man die Stahlkanten nur rechtwinkelig (90°),
d. h. unten mit dem Belag plan und seitlich senkrecht. Siehe dazu Abbildung "A".
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Man fand aber bald heraus, dass ein "Hinterschleifen" der Seitenkante deutlich mehr
"Biss" brachte, d. h. die Kante wird damit scharfer. Allroundski werden heute mit 1°
bis 2° (=89° bis 88°) ausgeliefert. Sportlichere Modelle und Race-Carver werden
meist mit 2° bis 3° (88° bis 87°) ausgeliefert. Siehe Abb. "B".



Es wurde sehr schnell herausgefunden, dass ein "Abhangen" der belagseitigen
Kante, d. h. ein Abschragen nach auf3en deutliche Fortschritte in der Drehfreudigkeit
des Skis einbrachte. Heute werden nahezu alle Ski und mittlerweile auch viele
Snowboards belagseitig mit einem Winkel von 0,5° bis 1° ausgeliefert. Siehe Abb.
"C".




Ohne gleichzeitige Bearbeitung der Seitenkante wirde dies aber zu einer stumpfen
Kante fihren. Deshalb wird heutzutage die Kombination von "B" und "C"
angewendet, d. h. die Kante wird gleichzeitig "abgehangt" und "hinterschliffen". Man
spricht in diesem Fall auch von einer "gekippten Kante". Siehe dazu Abb. D.

Nun aber weiter in der Praxis: bevor man an die Bearbeitung der Ski- oder
Snowboardkanten geht, muissen diese mit einem Alu-Oxydstein abgezogen und
Schlagstellen und Grat beseitigt werden. Ein Scharfen der belagseitigen Kante
erfolgt nur einmal pro Saison bzw. immer dann, wenn der Belag maschinell
geschliffen wurde. Die belagseitige Kante kann nur mit speziellen Feilenhaltern oder
Kantenscharfern geschliffen werden, die diese Funktion besitzen. Die Bearbeitung
erfolgt in der horizontalen Ski-/Boardposition mit dem o. g. Winkel von 0,5° bis 1°.
Dazu zieht man die Feile/den Kantenscharfer von der Skispitze zum Ende auf der
Kante entlang. Da nahezu alle Feilen eine Bearbeitungsrichtung (siehe Laufpfeil)
haben, sollte man nicht hin- und herfeilen sondern nur in Pfeilrichtung ziehen.

Anschliel3end bearbeitet man die Seitenkante, wozu Ski/Board vertikal eingespannt
werden. Sollte die Seitenkante bereits bis zur Seitenwange abgeschliffen sein, muss
man mit einem Seitenwangenabzieher die Kante vorher erst freilegen. Unterstellt
man, dass die belagseitige Kante wie oben beschrieben mit 1° geschliffen
(abgehangt), muss man die Seitenkante mindestens mit 89° scharfen
(Hinterschleifen). Jetzt entsteht wieder ein Gesamtwinkel von 90°. Erhéht man den
Winkel der Seitenkante weiter und schleift mit 88° oder 87° wird die Kante immer
scharfer, der Ski oder das Board meist aber auch unruhiger und schwieriger zu
fahren. Kantenwinkel von 86° und kleiner sind dem Rennbereich vorbehalten.

Zum Feinfinish kann man mit entsprechenden Polierfeilen und gleicher
Winkeleinstellung die Kante weiter glatten. Schliellich missen die Kanten mit einem
Kanten-Schleifgummi/Entgrater entgratet werden, um das gefahrliche Verschneiden



der Ski zu vermeiden und um eine Verletzungsgefahr auszuschlieen. Bei alteren
oder noch langeren Skiern werden zudem noch im Schaufelbereich ca. 15 - 20 cm
und an den Enden 5 - 10 cm die Kanten gebrochen. Carving-Modelle und
Snowboards bleiben in der Regel durchgehend auf ihrer gesamten Lange scharf.

Mit einem Taschengerat (z. B. Edge-Trick) kann man ohne grof3en Aufwand nach
einem Skitag die Kanten nachziehen und somit die Haltbarkeit der gescharften Kante
deutlich verlangern.

6.) Ski / Showboard wachsen:

Neben dem Kantentuning ist Wachsen ein ganz wichtiger Punkt bei der Ski- und
Boardpflege. Das Wachs dient nicht nur zum besseren Gleiten, die Belage brauchen
das Wachs auch zum Schutz gegen Austrocknung.

Die beste Wachsmethode ist das HeiRwachsen (Bugeln), da nur dabei das Wachs
tief genug in den Belag eindringt. Als einfachere Alternative gibt es Pasten- bzw.
Creme-Wachs zum kalt Auftragen. Das dringt jedoch weniger tief in den Belag ein
und halt daher nicht so lange wie das Bugeln. Die ebenfalls angebotenen Fluid- und
Spraywachse werden zusatzlich - als sogenannte Tageswachse - zur Anpassung an
die jeweiligen Schnee- und Wetterkonditionen verwendet.

Zunachst sollte man nochmals mit Belagreiniger/WWachsentferner die Laufflache
saubern, um Metallspane vom Kantenschleifen sicher zu entfernen. Zum Wachsen
muss der Belag sauber und trocken sein und sollte moglichst Raumtemperatur
haben.

Wenn der Ski nicht bereits eine gute Struktur im Belag hat, kann dieser mit einer
Bronzeburste - immer von der Spitze zum Ende hin - etwas aufgeburstet werden.
Das verbessert die Wachsaufnahme und man erhalt eine leichte Struktur, die immer
vorteilhaft ist.

HeilRwachsen sollte nur in gut belufteten Raumen durchgefuhrt werden. Als
Arbeitsgerat bendtigt man ein entweder einen speziellen Wachsbugler oder ein
Haushalts-Bugeleisen (kein Dampf-Bugeleisen!). Der Vorteil spezieller Wachsbugler
liegt in der Handhabung und in der genaueren Einstellmdglichkeit der Temperatur.
Haushaltsbugeleisen mussen eine plane Sohle haben und sollten mit der
Temperaturstufe |l (Seide) betrieben werden. Raucht es, ist die Temperatur zu hoch
und es besteht die Gefahr, dass der Belag verbrennt.

Man verwendet in der Regel ein Universalwachs, das fur einen grof3en (Ublichen)
Temperaturbereich geeignet ist. Das Wachsgerat/Bugeleisen senkrecht Uber den
Ski/das Board halten, das Wachs daran aufschmelzen und eine Schlangenlinie Gber
die ganze Skilange auftropfen lassen. Dann das Wachsgerat/Bugeleisen langsam
und gleichmafig von der Spitze zum Ende ziehen. Nie auf dem Belag stehen lassen!
Es soll ein ca. 20 cm langer flussiger Film hinter dem Waxer/Bugeleisen entstehen.
Es ist hilfreich ein textiles Wachs-Vlies zu verwenden. Es reduziert den
Wachsverbrauch, verteilt das Wachs optimal auf dem Belag und nimmt eventuell
vorhandene Schmutzpartikel auf.



Nach dem Wachsen werden mit dem Eck-Ausschnitt in der Plexi-Wachsklinge die
Kanten vom Wachs befreit. Dann den Ski/das Board auf Raumtemperatur (mind. 30
min. - besser 1 Stunde) abkuhlen lassen und mit der Wachsklinge das Uberschussige
Wachs in Richtung Spitze-Ende vom Belag sauber abziehen.

Bei Normaltemperaturen wird der Belag dann mit einer NylonbUrste - immer in der
beschriebenen Arbeitsrichtung Spitze-Ende - ausgeburstet und damit die
Belagstruktur freigelegt. Optimal ist es, wenn man anschlieend mit einer
Rosshaarburste und/oder mit einem Spezial-Pad den Belag feinbehandelt. Im
Hochwinter und bei kaltem Schnee nur mit der Rosshaarburste arbeiten.

Mit solchen bestens praparierten Skiern oder Snowboards ist man optimal flr einen
genussreichen Wintersporttag gerustet. Viel Spald wunscht
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